Lucebni Luéebni zavody a.s. Kolin
zﬁvody Prazska 54, 280 90 Kolin, Ceska republika
Kolin tel.: +420 - 321 741 545-7, fax: +420 - 321 721 578
e-mail: odbyt@lucebni.cz, hitp://www.lucebni.cz

CSN EN ISO 9001:2009
CSN ENISO 14001:2005

LUKOFAS SILIKON

Charakteristika

Omitky Lukofas silikon jsou disperzni strukturni omitky s pfidavkem silikonové slozky uréené k venkovnimu pouZiti.
Silikonové slozka zvy$uje vodoodpudivost a tim zlepSuje samodistici vlastnosti povrchové Gpravy. V zdkladnim
vybarveni o jsou bilé pastovité hmoty, které se aplikuji na pfedem pfipravené povrchy staveb.

Povrchy upravené omitkami Lukofas silikon jsou odolné proti od&ru, ndrazu, povétrnostnim vlivdm, chemikdliim.
Jsou paropropustné, tzn. umozriuji aktivni dychdni, jsou omyvatelné, elastické a stdlobarevné. Zasychdani probihd
cca 24 hodin pfi teploté 20 °C a relativni vlhkosti vzduchu do 50%. V p¥ipadé vysoké vzduiné vlhkosti se mize
doba vysychéni prodlouzit az na nékolik dni.

Omitky majf pfilnavost k celé fadé podkladd joko beton, pérobeton, sddrokarton, $tukové omitky, tradi¢nf jadrové
omitky, cementotfiskové desky, umakart apod. Jsou snadno zpracovatelné s minimdlnimi zirdtami. Jejich nandgeni
je mozno provadat jak ruéng, tak formou strojniho omiténi. Zivotnost povrchové Gpravy disperznimi omitkovinami
Lukofas silikon je pfi spravné aplikaci minimalng 20 let.

Vyrobky fady Lukofas silikon

* Lukofas silikon — omitka 2 mm je strukturni omitka o velikosti zrna 2 mm s pfidavkem silikonové slozky.

* Lukofas silikon - zatirand je strukturni omitka typu zrno na zrmo o tloustfce vrstvyy do 2 mm s pfidavkem
silikonové slozky.

Technologicky postup

PFipravenost pracovisté

Prace se provadi pfi teploté podkladu i vzduchu min. +5 °C a maximdlng +25 °C. | po dobu zasychdni, kterd je
z&visld na roénim obdobi a &ini minimdlng 24 hodin, museji byt splnény tyto klimatické podminky (po dobu
zasychdni chrdnit pfed de$tém a silnym vétrem). Venkovni prdce se nedoporuluji provddét za desté, mlhy a pfi
silném vétru.V pFipadé vysoké vzduiné vihkosti se zpomali rychlost vysychdni aplikované omitky. B&hem letnich
slune¢nych dnd je nutno prdci v exteriéru rozvrhnout tak, aby slunce neozatovalo prévé upravovanou sténu. Rovnéz
ie nutno dbdt na to, aby st&na predchozim oslun&nim nebyla pfili§ rozeh¥atd.

Vgechny plochy vyplni otvord stavby musi byt pfed zahdjenim praci chrdnény pred znediténim omitkou vhodnymi
krycimi prostfedky (folie v rémech, snimaci laky, snimatelné lepici pasky). K nandgeni omitky je mozno pouZit pouze
nerezové ndradi, véetné nerezového michadla. Nelze pouZivat b&Zné zednické ndradi. Veskeré pracovni nétadi je
treba okamZité po pouZiti omyt vodou. Po zaschnuti se zbytky viech komponent odstrafiuji velmi obtizng
mechanicky. PouZivané ndafadi je vyhodné odkléddat do nddoby s vodou. Tak je zajisténo, Ze nedojde k zasychdani
b&hem prdce.

Podklady:

Podklady pro povrchovou Gpravu Lukofas silikonem musi byt suché, zbaveny prachu, mastnych skvrn, nedistot
a Zeleznych predmétd. JestliZe nelze Zelezné predméty odstranit, je nutno je odistit a preffit vhodnym
rozpoustédlovym antikoroznim ndatérem. Silikdtové porézni materidly musf byt zkarbonizované, dostatecné vyzralé
(min. 4 - 6 tydn8) a musi mit pfedepsanou soudrinost. Plochy podklad® musi byt hladké, bez vystupkd a trhlin.
V pripadé biologického napadeni podkladu je potfeba provést jeho sanaci.

Pokud nenf povrch dostate¢n& soudriny nebo vykazuje vysokou savost, provede se jeho nétér pripravkem Lukofas
zpevnovaé, co? je specidlni vodnd emulze uréend k hloubkovému zpevnéni. Aplikuje se p¥imo bez dal§iho fedéni.
Po zaschnuti Lukofasu zpevrovaée (4 - 6 hod) se v pfipad& potfeby provede vyrovndni povrchu pomoci
vyrovndvaci stérky. Ta slouzi k fixaci sklotextilni mizky pfi prekryvéni spdr a trhlinek. Po zaschnuti stérky
(min. 48 hod) je podklad pfipraven pro nétér omitkového zdkladu a nésledné natazeni omitkoviny.



Lukofas - podkladovy natér

P¥ed aplikaci omitky je nutno na pfipraveny podklad nanést Lukofas - podkladovy nétér, kiery reguluje saci
schopnost podkladu, zaji$fuje dobrou pfilnavost a optické pozadi. Nandsi se v pfisluiném barevném odstinu jako
Lukofas silikon, nejlépe vdletkem nebo $tétkou. Netedi se. Doba zasychdni je cca 24 hodin v zdvislosti na
klimatickych podminkdch.

Nanéseni omitky
Uprava se provddi v technologickém sledu po ukonceni klempitskych a natéracskych praci. Aplikuje se po zaschnutf
omitkového zdkladu Lukofas — podkladovy néatér (24 hod).

e Lukofas silikon — omitka 2 mm se nandsi nerezovymi néstroji ve vrstv& 2 mm. Natahuje se zdola nahoru
pfimo z promichanych prepravnich nddob. Posledni tah nerez platem by mél byt vidy shora dold, ¢imZ dojde
k pFipravé podkladu pro strukturovéni. Po kratkém zavadnuti (cca 5 — 10 minut dle podasi) se povrch omitky
strukturuje pomoci PVC hladitka. Hladitkem se zlehka pohybuje zvolenym smérem (svisle, vodorovng,
kruhovitg), hrubd zrma se v omitce pohybuji a vytvareji konecnou strukturu. Hladitko musi byt stale suché a
gisté. Nandsent je tfeba provddét v celé plose bez preruseni a napojovdni.
Spotteba materidlu je cca 3,0 kg/m? (cca 10 m? z baleni 30 kg).

* Lukofas silikon - zatirand se nandsi nerezovymi ndstroji ve vrstvé 2 mm. Natahuje se zdola nahoru pfimo
z promichanych prepravnich nddob. Posledni tah platem by mé&l byt vidy shora dold, ¢imz dojde k uhlazenf
kamink® a pfipravé podkladu pro zatiréni. Po kratkém zaschnutl (cca 5 minut) se povrch omitky velmi lehce
zatiré suchym umélohmotnym hladitkem tak, aby se sjednotil vzhled omitky v celé plo3e. V Zz4dném piipadé se
povrch nedrdsd. PFi prdci na sténu objektu se nepferuduje nandseni, dokud neni celd sténa natazena a
zatfena.

Spotteba materidlu je cca 2,75 kg/m? (cca 11 m? z baleni 30 kg).

Aplikace strojnim omitdnim

Viechny uvedené typy omitek Lukofas je moZno nandset stitkanim pomoci omitaci pistole s vhodnou velikosti trysky
a kompresorem s potfebnym vykonem. Takto Ize dosdhnout r@zné hrubosti findlni struktury (obdoba st¥ikaného
btizolitu) dle pozadavku zdkaznika.

Technické parametry

Lukofas silikon - 2 mm Lukofas silikon - zatirané
Mé&rnd hmotnost (g/cm?®) 1,84 1,76
Susina (%) min. 80 min. 80
P¥idrznost k podkladu - vépenocement (Mpa) | 0,73 (min. 0,25%) | -
P¥idrznost k podkladu - beton (Mpa) 1,50 (min. 0,25% | 1,59 (min. 0,25%)
Vodot&snost na vépenocement. omitce (I/m?) | 0,11 (max. 2%) 0,10 (max. 2%)
Propustnost vodnich par (m) 0,47 (max. 1,5%) | 0,38 (max. 1,5%)

Pozndmka: * normované hodnoty

Ochrana zdravi
Lukofas silikon neni klasifikovan jako nebezpelny pFipravek. Presto se pFi prdci s nim Fidte pokyny uvedenymi na
etiketdch a v bezpe&nostnichlistech.

Likvidace obald a nespotiebovanych zbytkd
Obaly i se zbytky vyschlého materidlu Ize likvidovat spole¢né s komundlnim odpadem. Rozlitou omitku settit savym
materidlem a po vyschnuti likvidovat opét na sklddce komunéliniho odpadu.

Baleni a skladovatelnost

Omitky Lukofas silikon se dodavaii v plastovych kbelicich po 30 kg. Skladovatelnost je 12 mé&sic v p&vodnich
obalech v suchych, krytych skladech pfi teplotédch +5 az +30 °C.

Nesmi zmrznout.

Tento prospekt obsahuje nezdvazné Gdaje, které jsou pro zdkaznika informativni. Uvedené typy aplikaci nejsou zcela
vyCerpdvajici. V pfipadé pochybnosti nebo nejasnosti se obrafte na Oddéleni obchodné-technickych sluzeb
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